VP Kamen Omar

Ceny

Obklad (m2) - 43.00 Eur Obklad nad 20 m2 (m2) - 41.00 Eur
Farby:

. - Cierna . - Hned& . - Tehlova

Popis

Kamern Omar cierny ma vdaka strednej velkosti jednotlivych prvkov univerzdlne pouzitie. Vzhlad bez deliacich rovin zarucuje
dokonall imitaciu prirodného kamena. Roh sa vytvara pomocou beznych obkladov vzdjomnym prelozenim. Hrany obkladu su s
opracovanym bo¢nym reliéfom, roh preto pésobi prirodzene. Ulozenie bez Spar. Jednoduchd montdz. Ulozenie bez Spar.

Technické udaje

Balenie 0,47 m2 = 36 kusov

Pocet kusov v m2||18 ks vysky 5,7 cm + 18 ks vysky 3,7 cm

Rozmer kamene vysky 5,7 cm a 3,7 cm maju rézne dizky 4,5 hribka
Rohovy kus Vyskladany z plosného
Vaha bal 23,5 kg

Navod na montaz

Lepenie. Jednotlivé kusy obkladov doporucujeme vyberat vzdy z viacerych baleni aby sa rovhomerne premiesali pripadné farebné
rozdiely. Obklady je nutné zbavit prachu a necistét, rubovi stranu doporucujeme mierne navlhcit, lepidlo nanesieme zubovou
stierkou na podklad, pre zvysenie pridrznosti nanesieme lepidlo v tenkej vrstve i na rubovu stranu obkladu a uloZzime ho, pricom
obklad mierne zaklepeme gumovym kladivom do naneseného lepidla. Pre lepenie obkladov v interiéri a exteriéri odpori¢ame pouzit
vysokokvalitné flexibilné lepidlo pre naro¢né klimatické podmienky a zatazenie, KGF 65 triedy C2TE S1. Jedno 25 kg balenie
spotrebujete na cca 5-8m? obkladu.

Nalepené obklady treba chranit po dobu 24 hodin pred dazdom a priamym sinkom. Findlnou Upravou oblozenej steny je impregnacny
nastrek BProtect, ktory je vysoko Ucinnou hydrofébnou a olejofébnou ochranou obkladovych prvkov na vodnej bdze s obsahom nano
Castic. Viac informdcii o impregnécii tehlovych pasikov ndjdete v ¢lanku Impregnacia obkladovych prvkov.

Skarovanie obloZenych pléch sa robi az po dokonalom vyschnuti a vyzreti lepidla. Pred $karovanim je treba $kary navlh¢it, aby doslo
k opladchnutiu prachu a celoplodnému navlhéeniu $kary. Skarovat mézeme tiez dvomi spdsobmi.

1) ,,quick-mix Skdrovanie FM" - polosuchd metdda Skarovania, ked spravne pripravend Skarovacia malta FM po uchopeni do dlane a
naslednom stlaceni do tvaru guli¢ky zanechd dlaf ¢istd. Skarovacia malta sa vtla¢a do $kar pomocou ocelovej karovacky. Skaru
vytvarujeme pomocou drevenej rukovate Stetca, pricom dbédme o rovnaky uhol pocas celej doby tvarovania Skary, pripadne pomocou
gumenych hadic pozadovanych priemerov, Skarovacim zelezom a pod. Pracovny nastroj, ktorym upravujete skary, nenamacajte v
priebehu prace do vody. Finalne ocistenie plochy sa robi lahkym pozametanim pomocou metli¢ky. Spotreba cca 4,5 az 7,5 kg v
zavislosti od Sirky skary a jej vyplnenia.

2) ,quick-mix kérovanie FM-X“ - vytlad¢anie §kdrovacej hmoty FM-X pomocou vytla¢acich vrectsok alebo pistoli. Skarovacia hmota
FM-X obsahuje chemické prisady, ktoré umozriuju tento druh spracovania. Po naneseni Skarovacej hmoty do Skary nechdme hmotu
odstat, kym nenadobudne polosuchy stav. Spotreba i ndsledné spracovanie je rovnaké, ako v pripade 1)

S akou rezervou pri ndkupe obkladu treba ratat (odpad) zalezi od ¢lenitosti podkladu, na ktory sa bude obklad lepit a pri obkladoch
so Skarami aj od zvolenej sirky skar. O tejto rezerve rozhoduje obkladac. Orientacne moézeme pocitat pri obkladoch bez skar s
rezervou cca 5%, pri pravidelnych obkladoch so skdrami s rezervou 5 az 10% a pri nepravidelnych obkladoch s rezervou 10 az 15%.


https://kamenatehla.sk/pruzna-lepiaca-malta-seda-kgf-65
https://kamenatehla.sk/bprotect
http://www.kamenatehla.sk/pages/posts/nieco-o-vykvetoch-27.php
https://kamenatehla.sk/fm-x
http://kamenatehla.sk/fm-x
http://kamenatehla.sk/fm-x
http://kamenatehla.sk/fm-x
http://kamenatehla.sk/fm-x

*pokyny na pripravu konkrétnych typov podkladovych stien néjdete v ¢lanku Uprava podkladovych stien
*informdcie o vykvetoch a moznostiach ich pripadnych reklamdcii ndjdete v ¢lanku Nieco o vykvetoch


http://www.kamenatehla.sk/pages/posts/uprava-podkladovych-stien-25.php
http://www.kamenatehla.sk/pages/posts/nieco-o-vykvetoch-27.php

